
Бей и грей… 
 

Процессы механоактивационного диспергирования широко применяются в 
строительной практике. В одной зарубежной публикаций была приведена зависимость 
изменения свободной энергии Гиббса от времени механоактивационного процесса. 
Интерпретируйте ход кривых на участках 1, 2 и 3 (5 баллов).  
 

 
 
 
 


