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Структура полимеров











Энергетика систем
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Критерии
Критерий – перегиб (обращение в 0 второй
частной производной по составу) кривой
энергии Гиббса что приводит кэнергии Гиббса, что приводит к
«автоусилению» возникающих флуктуаций
состава и расслаиванию системы.
(конкуренция(конкуренция 
гетероатомного и 
гомоатомного 
взаимодействия,
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Кан и Хиллард)
yz – гашение флуктуаций, однородный р‐р
ac, bd – распад на две фазы через з/о,

A+B

, р д д ф р / ,
cd – расслаивание, спинодальный распад.



Купол расслаивания
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Лекция 5. Стекло
расслаивание («флуктуации»)



Сравнение



Ликвация
Причина расслаивания расплава
– конкуренция катионов к
образованию связей М – О ~z/r

Прочные электронные связи

ПЭС = z / к.ч.

(ПЭС) – К+(1/8); 

Na+, Li+ (1/6);

Sr2+, Ba2+ (1/4);

Fe2+, Zn2+ (≥1/3)

Be2+, Al3+

замещают Si

Al3+: ПЭС велико, однако
3Al3+ замещает кремний 



Полимеры и структуры





«Наноструктурирование»











Иерархическая организация







«Блоксополимерная» литография







Полимерные щетки



«Нановолны»



«Умные» полимеры



Полимерные нанореакторы



«… вдруг мимо него промчался в
долину табун диких коней. Но,у у ,
приглядевшись пристальнее,
Геракл увидел, что это были не
кони. Словно полчеловека срослось
с половиной лошади - на конском
крупе человеческое туловище с
головой и руками…»

Мифы Древней Греции



Основное

• Блоксополимеры позволяют за счет «химического
дизайна» создавать готовые «строительные блоки» для
определенных целейопределенных целей

• Самосборка и самоорганизация блоксополимеров
позволяют получать наноструктуурированные средыпозволяют получать наноструктуурированные среды,
мицеллы, пленки

• Использование блоксополимеров разнообразно – отр р р
создания нанореакторов до нанолитографии и «умной»
модификации поверхности


