6. В пух и прах!
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Все когда – нибудь держали в руках металлический никель – сплавы из него буквально наводнили наши кухни и … кошельки. Чего только стоят мельхиоровые столовые приборы и нащи металлические деньги из монетных сплавов, содержащих никель. 

А вот для получения наноникеля нужны особые подходы. Для получения нанопорошка никеля термическому разложению в вакууме подвергали бесцветную жидкость массой 34,2 г. В результате реакции выделился ядовитый газ с плотностью по водороду 14, а на дне сосуда образовалось 3,92 см3 нанопорошка с плотностью 3,01 г/см3. 
6.1. Определите состав неизвестной жидкости (3 балла)

6.2. Напишите уравнение разложения жидкости (1 балл)

6.3. оцените число полученных наночастиц никеля, считая, что каждая из них состоит из 1000 атомов. (2 балла)
6.4. Где может быть использован полученный наноматериал? (1 балл)
