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Химический	синтез	квантовых	точек	

Ph2O	
Cd(ac)2	

олеиновая	к-та	

Синтез	наночастиц	CdTe	
проводился	в	режиме	
пересыщения	(II)	

Синтез	гетероструктур	
ядро-оболочка	проводился	
в	режиме	III	методом	
наращивания	на	ядре	CdTe	
слоя	CdSe.	

•  мин.	время	

•  мах.	пересыщение	

->		монодисперсная	система	

2	нм	

2-6	нм	



Квантовые	точки	











Первые РЭМ наблюдения углеродных 
нанотрубок 

Л.В.Радушкевич,	В.М.Лушкинович.	О	
структуре	углерода,	образующегося	при	

термическом	разложении	окиси	
углерода	на	железе	ЖФХ	(1952)	

TEM	наблюдение	J.Iijima	(Nature,1991)		коаксиальных	

многостенных	нанотруб	(катод	осадок	в	угл	дуге)	
различными	внутренными	и	внутренными	диаметрами	и	
числом	оболочек	с	различной	хиральностью	

получены	СНТ<10	нм,	метод	
CVD	(Oberlin,	M.	Endo,	T.	
Koyama.	J.	Cryst.	Growth	32,	
335	(1976)).	
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Умные	осадки	
•  Золь	оксида	графена		
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Наноалмаз	





Золь,	гель,	аэрогель	
•  Застывание	геля	кремниевой	кислоты	
Na2SiO3	+	2HCl	=	«H2SiO3»	+	2NaCl		
•  фотонные	кристаллы	
•  аэрогель	
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TiO2	
Наночастицы	(0D)	

Нановискеры	(1D)	 Нанотрубки	(1D)	

Пленки	(2D)	

Мезопористый	(0D)	

Аэрогели	(3D)	
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Серебро и клеточная мембрана 

Plasmonics,	2013	
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